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RELAGAO DOS ENSAIOS

Fundacgéo - Pontes

Ensaio Norma
ABNT NBR 8036/1983 - Programagao de sondagens de simples reconhecimento do solos para fundagées de
Sondagem a Percusséo (SPT) edificios - Procedimento
ABNT NBR 6484:2020 Solo — Sondagem de simples reconhecimento com SPT — Método de ensaio

Concreto - Pontes

Ensaio Norma
Determinac&o da resisténcia caracteristica & compresséao ABNT NBR 9781/2013: Pecas de concreto para pavimentagao - Especificacdo e métodos de ensaio
Determinagdo da consisténcia ABNT NBR 16.889/2020: Concreto - Determinagéo da consisténcia pelo abatimento do tronco de cone
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